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Thermisch getrennte Metallprofile,
Profilkombination: Sprosse, Fligelrahmen-Sprosse,

Flligelrahmen-Sprosse-Fliigelrahmen,
FlGgelrahmen-Stulp-Fligelrahmen

E-45

Sprosse: 67,5 /60,0 mm

Fllgelrahmen: 67,5 mm

Stulp: 71,3 mm

Sprosse: 80,4 / 67,4 mm

Fligelrahmen-Sprosse: 104,9 / 149,9 mm
Fligelrahmen-Sprosse-Fligelrahmen: 164,4 / 177,4 mm
Fligelrahmen-Stulp-Fligelrahmen: 158,0 / 136,0 mm

Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

pulverbeschichtet / lackiert / anodisch oxidiert

Art: Stege durchgehend

Material: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser
Metalloberflachen im Dammzonenbereich:
Pressblanke, unbehandelte Oberflachen, z. B.

Hohlkammern nach einer Beschichtung im Vertikalverfahren

Dicke: 24 mm

Einbautiefe: 15 mm

Teilweise Fahnendichtung im Glasfalzbereich,
Anschlagdichtung mit Schaumgummianteil,
Teilweise Glasfalzeinlage ET.130422.00,
Teilweise Mitteldichtungen ET.130421.00

Warmedurchgangskoeffizient

nergesiutzle Simulation
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